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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВЯЗКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ И

КОБАЛЬТОСОДЕРЖАЩИЕ СМЕСИ

ПРОИЗВОДСТВА DR. FRITSCH, ГЕРМАНИЯ
	Обозначение смеси (связки)
	Область применения
	Цена, Евро/кг

	MasterTec1

	· Заменитель кобальта
· Используется в чистом виде для гранита и бетона
· Для повышения износоустойчивости можно добавлять бронзу или карбид вольфрама для твердости
	48


	MasterTec2

	· Заменитель кобальта
· Используется в чистом виде для гранита и бетона

· Для повышения износоустойчивости можно добавлять бронзу или карбид вольфрама для твердости
	49

	V6 – 881
	· Гранит 1-4 группы для ручного инструмента

· Мрамор для ручного инструмента

· Мягкий мрамор для сегментных пил

· Твердый мрамор для штрипсов
	71

	V23 – 300
	· Базальт (для сегментных пил от 400 до 1600 мм)

· Асфальт, железобетон (сухая резка)
	91

	Diabase – V18
	· Альтернативное замещение порошка кобальта типа ПК-1АУ во всех связках

· Гранит 1-4 группы для штрипсов и сегментных пил

· Мрамор для многодисковых пил

· Железобетон (сухая резка)
	70

	Diabase- V21
	· Гранит и бетон
	36

	Diacob-1600


	· Может быть использован как в чистом виде, так и в смеси с другими металлическими порошками
	80

	Diabro-901063

(порошок бронзы- 90% х 10%)
	· Может быть использован как в чистом виде, так и в смеси с другими металлическими порошками
	23

	Diatuc-2000

(порошок карбида вольфрама)
	· Может быть использован в смеси с другими металлическими порошками
	62

	Клей GB-600
	· Используется для грануляции металлических порошков
	29

	Флюс
	· 
	44


*Поставка со склада в Москве.
*Упаковка : 10 кг; 12,5 кг; 15 кг; 20 кг; 25 кг.
